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Prehled stézejnich
natérovych hmot

Ochranné prdmyslové natéry




Pruvodce prehledem stézejnich natérovych hmot spolec¢nosti Hempel

V tomto prehledu jsou uvedeny Siroce dostupné natérové hmoty pro antikorozni ochranu, vyrobené v nejmodernéjsich zavodech spolecnosti Hempel. Ostatni natérové hmoty,
vyvinuté pro jiné Ucely, specifické pro jiné trhy ¢i natérové hmoty vyrabéné na zakazku, zde nejsou uvedeny. Pro ziskani podrobnéjsich informaci, specifikaci nebo cen
pro konkrétni projekt kontaktujte svého mistniho obchodniho zastupce ¢i pobocku spolecnosti Hempel.
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Vodou feditelny  Obsahuje Zelezitou Multi-Tint Strikani

slidu

Chranime vase investice

Spole¢nost Hempel zaloZil roku 1915 J. C. Hempel a je celosvétovym dodavatelem
natérovych hmot. V soucasnosti je se svou vice jak stoletou tradici spolecnost Hempel
nejvétSim nezavislym dodavatelem natérovych hmot pro priimysl, lodé, kontejnery, jachty,
ale také dodavatelem dekorativnich natéra.

Natérové hmoty Hempel chrani ocelové a betonové konstrukce vétrnych elektraren, mostd,
letist, civilnich budov, chemickych a energetickych zavodu a jinych pfed nicivymi koroznimi
vlivy prirody. Ve vyzkumnych a vyvojovych centrech Hempel se soustfedime na nejnovejsi
technologie a profesionalni poradentstvi. Diky naCerpanym zkuSenostem chranime
investice nasich zakaznikl po celém svété. Nas koncept je jednoduchy: jsme precizni,
kreativni, sebekritiCti, a to vSe s cilem vytvorit pfidanou hodnotu pro naSe zakazniky.

Hempel nabizi Sirokou Skalu vysoce vykonnych ochrannych natérl a zaroven poskytuje
kvalitni technickou podporu individualnim projektim, které ochrani vas majetek a snizi
naklady na udrzbu.

Vice informaci najdete na strankach hempel.cz

Vzduchové
stiikani

Bezvzduchové Spachtle Stétec Valedek

strikani

Hempel’s Multi-Tint® systém

Systém Hempel’s Multi-Tint® je ténovaci systém vyvinuty spoleénosti Hempel

v roce 1993 za Ucelem spinéni poptavky zakaznik( po specialnich odstinech

podle mezinarodnich vzornikd, jako jsou RAL, BS-381C ¢i BS-4800, NCS, Munsell

a dalsi. Vzhledem k nedavnym zménam na trhu a v legislative, stejné tak jako zavazek
nasi spole¢nosti nabizet vice trvale udrZitelnych produktt, Hempel vyvinul vylepSeny,
bezolovnaty Multi-Tint systém.

Novy bezolovnaty rozpoustédlovy systém Hempel’s Multi-Tint® obsahuje sadu
16 ténovacich past, umozniujici pfipravu bezolovnatych odstind natérovych hmot,
a zahrnuje priblizné 3 500 receptur barevnych odstinli dle mezinarodnich vzornikd.

Vodou feditelny systém Hempel’s Multi-Tint® obsahuje sadu 15 bezolovnatych
ténovacich past a zahrnuje priblizné 950 receptur barevnych odstinl dle mezinarodnich

vzornikd.

Pro blizsi informace se obratte na mistni pobocku spole¢nosti Hempel.

Natérové hmoty Hempel ziskaly osvédceni na zakladé testovani vyzkumnych instituci po celém svété.
Nase produkty jsou certifikovany pro nejriiznéjsi provozni podminky a spliuji sou¢asné zakonné normy.


http://hempel.cz
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¢ Obsahuje aktivovany zinek
¢ Poskytuje vynikajici ochranu

Univerzalni zakladni natérova hmota

Hempadur a snizuje viiv koroze pro dloyhgdqbczu ochra‘nu oceliye )
Avantguard 550 « Dobra mechanicka pevnost, streqne aZ §|Ine l(OI’OZI']Im prostredi, 318 g/I
1734G ato i za rychle se ménicich teplot ktera spliuje poZzadavky pro Level 3,
« ZvySena odolnost proti trhlinam diky vysoké ~ tyP Il die SSPC 20, 2002.
pruZnosti a samoopravé malych prasklin
* Vysoka tolerance vuci riznym klimatickym
podminkadm bé&hem aplikace (vysoka teplota 19840
a vlhkost vzduchu), stejné jako vici silné tmavé Sed matny 65
tloustce natérového filmu
¢ Vlyhovuje normé ASTM D520, typ Il zinkového
prachu a evropské normé EN 13501-1; tfida
Bsl,do Univerzalni zakladni n&térova hmota
Hempadur * Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: pro dlouhodobou ochranu oceli v silné
Avantguard 750 podkategorie j » koroznim prostedi, ktera splfiuje 315 g/I
1736G * Vyhovuje norme ISO 12944 ¢ast 5, 2007 poZadavky pro Level 2, typ Il dle SSPC
* Vyhovuje predpisu NORSOK M-501, rev. 6, 20, 2002.
systém ¢. 1
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi

® O ® ®

Suchy povrch
20 °C

10 min

Teoreticka
vydatnost

10,8 m2/I
60 um

Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

50- 100 ym

* rozsah hodnot je +1%

RAL / Hempel odstiny

Alkydy Epoxidy

Zinksilikaty 8 Y
olyuretany

Silikony a polysiloxany /

Polyuretany /
Aditiva do polyuretant

Redidla
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Konecny

Suchy povrch

Alkydy 20 °C

Odstin / MTT

Doporucené pouziti

vzhled

Rychleschnouci modifikovany
epoxyester
Obsahuje zinkfosfatovy pigment
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Univerzalni zakladni natérova hmota
pro Hempalin nebo Hempatex na ocel

filmu

Hempel's Uni-Primer p ) P P . P a kovové povrchy v mirné az stfedné 12170 . ) 8,4 m?/I .
S o e sou Tl = owmimosied roshruemainoss sy T 42 Sewngsmn Ry 25-s0um
» Certifikat o pfezkouseni typu-EC: Francie, snizen poctu gakladnlch HEIE
& - urc¢enych pro udrzbu.
panélsko
¢ Rychleschnouci a@
¢ Vyborné feSeni pro aplikaci v lakovné
: gg?E)abgg:wnuag?os\}akaogﬁlrlomu @ e Jedno/dvouvrstvy protikorozni zakladni
erpetsSpoctiy | DOVEVasostbr nnagenisecen (0T spliecninen - @ -
Alkyd 43140 ¢ Obsahuje zinkfosfat ST e Yo Ve i vnit’Fnl’m 11150 matny 49 442 g/ 15 min 70 um 40-120 ym
* Vynikajici pretiratelnost polyurethanovym, e i e Sedy
alkydovym, akrylovym nebo chlorkau¢ukovym P di v mirmny P P B3
i MEEreET atmosférickych koroznich podminkach.
* Vlyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie i
= . @ @ Jednovrstvy protikorozni zakladni nebo
" Relessimo vrchni natér pro ocelové konstrukce, a
¢ Obsahuje zinkfosfat pro ocelove K 7 .
« Dostupny v odstinu @ e pro mnoho aplikaci v tézkém a lehkém @ Suchy na
’ _ N ° B A . 2
Hempel's Speed-dry i mentovaneho hliniku ocelarskem prumyslu. K beznému 17770 pololeskly 48 4588/l dotek: omYl 60-120um
Alkyd 43141 Dobra ofi ) pouziti na ocelové konstrukce ve e 20 min 80 um
* Drelore prl iees: i osel venkovnim a vnitfnim prostredi. Vhodny sl 20 °C
+ Vyhovuje smémici EU 2004/42/EC: M a vnitrnim prostredi. vhodny
e | k ochrané oceli v mirnych az strednich
P g atmosférickych koroznich podminkéach.
« Odolny vaci povétrnostnim viiviim @ @
¢ Pruzny a odolny vici slané vodé,
potfisnéni mineralnimi oleji a jinymi e Vicel¢elovy vrchni natér v alkydovych
alifatickymi uhlovodiky natérovych systémech na vnéjsi
Myl (B ¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, a vnitfni povrchy z oceli a ze dreva @ 15,3 m?/I
p je-li pouzit v predem definovaném natérovém v mirné az stiedné tézkém koroznim leskly 46 429 g/| 3h ’ 30-40 um
52140 10000 30 um
systému. Vice informaci naleznete prostredi. Vrchni natér ve strojovnach bily H
v “ProhlaSeni o shodé” na strankach véetné vnéjsich ¢asti nadrzi, hlavni Y
www.hempel.com strojovny a pomocna strojni zafizeni.
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie i
@ @ Vrchni natér na ocel v mirné a7 stfedné
) * Alkydovy email koroznim prostfedi. V pfipadé aplikace @ % doporucena
gggj’ngok Eneine] | Rychleschnouci na vyrobni lince na malé predméty, 10000 leskly 41 519 g/I 45 min 1254 mm/l DFT:
¢ Dobry lesk a barevna stalost které budou zabaleny dohromady, je bily H 25 um
doporuc¢en Hempalin Enamel 52140. y
* rozsah hodnot je +1%
** dostupné také v odstinu 19760 pigmentovaném hlinikem
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipoZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
~
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Redidla



Akrylaty

Hemucryl Primer
Hi-Build 18032

Hempatex Hi-Build
46410

Hempatex Enamel
56360

Hemucryl Enamel
Hi-Build 58030

Dobré antikorozni vlastnosti @
Zvlasté vhodny pro nanaseni

bezvzduchovym stfikanim

Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti,

Zink-epoxidové zakladni natéry

s technologii Avantguard

Doporucené pouziti

Zakladni natér ve vodou feditelnych
systémech na vnitini a vnéjsi ocelové
povrchy v mirné aZ stredné koroznim

Obsah
susiny
% *

Konecny

Odstin / MTT vzhled

Obsah
tékavych
organickych
latek VOC

Suchy povrch
20 °C

Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

Teoreticka
vydatnost

- - > PP 2
Jstil—éltgrc])qttzIb\flczrﬁ](:fis:?nggmg;lg;gpenaterovem prostfedi a na ocelové povrchy Zarové 1567 d:;O matny 43 46 g/| 1h 572 r: n{ I 50 - 100 um
M PN o P zinkované ponorem, hlinik nebo
v “Prohlaseni o shodé” na strankach nerezovou ocel v mirne koroznim
www.hempel.com prostredi.
¢ Vyhovuje smérnici 2004/42/EC:
podkategorie i
« Vysoce nanasivy @ @
¢ Dobréa barevna stalost
* Na bazi akrylové pryskyfice 9
a nechlorovanych zmékcéovadel
¢ QOdolny v(ci slané vodeé, potfisnéni Zakladni, podkladovy nebo vrchni natér
alifatickymi rozpoustédly, ZivociSnymi v systémech Hempatex pro stfedné
a rostlinnymi oleji tezké korozni prostredi. Samozakladujici 11480 4,2 m?/|
¢ Obsahuje zinkfosfat opravny natér na kontejnery stejné jako Sedy matny 42 508 g/I 45 min 1’00 = 50-125 um
* Schvaleno organizaci CSIRO (Austréalie) na povrchy, kde je vyZzadovana rychla Sy H
pro prepravu potravin a usporna oprava. Vrchni natér na
* Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, kontejnery.
je-li pouzit v predem definovaném natérovém
systému. Vice informaci naleznete
v “Prohlaseni o shodé” na strankach
www.hempel.com
¢ Obsahuje nechlorované zmékcovadio @ @
pro dosazeni optimalniho lesku
. ﬁ;i?zvigekfytgfos\}é pryskyfice e VnitFn[a vnéjsi vrchni natér o @ . 5 . 1 9,1 m¥/I doporu(?ené
« Dobre odolny viigi UV zateni v'syvstemech’ Hempa:tex’ve stfedné az 10000 leskly 3 594 g/I h 35 um DFT:
Paaaen ! < S silné koroznim prostredi. P 35 um
¢ Odolny vigci slané vodé, potfisnéni bily
alifatickymi rozpoustédly, Zivocisnymi
a rostlinnymi oleji
* Na bazi akrylatové disperze @
* Vysoka stalost lesku
¢ Odolny vici povétrnostnim vlivim o e Leskly vrchni natér ve vodou feditelnych
* Po zaschnuti tvofi neZloutnouci natérovych systémech na vnitrni
a leskly natér s nizkym zachytem nedistot a vnéjsi povrchy ve stiedné az téZce
¢ Zvlasté vhodné pro nanaseni bezvzduchovym  koroznim prostredi. PFi pouZiti na
stfikanim budovach musi byt brana v Gvahu 10000 . ) 5,9 m?/I
¢ Vyhovuje smérnici 2004/42/EC: pomérné vysoka odolnost vidi difuzi bily ey A 2¢/ 20 0Ty 75 um 50-100 ym
podkategorie i vodnich par a oxidu uhli¢itého.
¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, U zébradli a podobnych konstrukei
je-li pouZit v pfedem definovaném natérovém  se alternativné doporuduje chemicky
systému. Vice informaci naleznete vytvrzovany nater.
v “ProhlaSeni o shodé” na strankach
www.hempel.com
Zinksilikéty / * rozsah hodnot je +1%
Akrylaty Protipozarny natéry Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
@ O @ @ @ @ @ @ @ @ @ ® °

Alkydy Epoxidy

Zinksilikaty

Silikony a polysiloxany /
Polyuretany

Polyuretany /
Aditiva do polyuretanu

Redidla



Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlousfky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

@ Dvouslozkovy lak pro napusténi dobfe
oCisténych betonovych povrchl

pred aplikaci pigmentovanych

¢ Nizka viskozita natérovych hmot. Musi byt nanasen Suchy na
Hempadur Sealer ¢ Dobré penetraéni vlastnosti v takovém mnoZstvi, aby byl povrch 00000 matny 29 606 g/ dotek: irelevantni irelevantni
05990 ¢ Viyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: pravé nasycen. Povrch by nemél byt transparentni Y g cca3-4h
podkategorie h v Zadném pripadé leskly. Vhodny 20 °C
u tésnéni metalizovanych strikanych
kovovych povlaku. PouZiti v chladnych
klimatickych podminkach.
* Pigmentace zinkfosfatovymi @ @
antikoroznimi pigmenty
¢ Vhodné pro automatické nanaseni 9
stfikanim i pro ruéni nanaseni Jako dilensky mezioperacéni zakladni Suchy
. ! - P C s x _ . uchy pro
, * Schvaleno jako svafritelny zakladni natér natér pro ochranu ocelovych plechud ; - 2
Hempel's . . ) . e L - AR 50890 a manipulaci: 11 m?/I
) spole¢nostmi Lloyd’s Register of Shipping a jiné konstrukeni oceli ocisténé o . matny 22 658 g/l ) 15 - 25 um
Shopprimer E 15280 ’ P pap cerveny 5-10 min 20 um
a Det Norske Veritas otryskanim po dobu skladovani 20 °C
* Testovano na netoxické zplodiny po svarovani a stavby.
v Danish Welding Institute
¢ Vyhovuje normé European Fire Standard
EN 13501-1; klasifikace B-s1, dO
¢ Aminovym aduktem vytvrzena @
fenolicko epoxidova natérova hmota
(novolak) e
« Vynikajici odolnost vici chemikaliim 11150 6,8 m?/| doporucena
Hempadur 15500 ¢ Viyhovuje ¢asti 175.300 Code of Federal Pro vnitfni natéry nadrzi. SR Bl matny 68 321 g/l cca2h 1'00 m DFT:
Regulations Title 21 - suché a tekuté Y H 100 pm
potraviny
« Vyhovuje smérnicim dle Cargo protection
guide
« Dobre pfilnavy a pruzny @
* Dobre odolny vici odéru a uderu
¢ Obsahuje zinkfosfat
. ApllkaQe a vytvrzovoanl muze probihat pri TRl MEETeNE [ieia fiE
teplotach nad -10 °C PRI : . -
) 2 . zarové pozinkované povrchy, hlinik
* Vyhovuje normé European Fire Standard a nerezavgjici oceli v systémech
- i _ 2
Hempadur 15553 £ 135.01 1'Vk'6?3!ﬁkace Ered, 60, : Hempatex, Hempadur a Hempathane 111630, matny 59 387 g/l 20 min i/ 50-80 um
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: 1SS P N nasedly 50 um
o ve stfedné koroznim prostredi, kde
podkategorie j oo o o
% ) i p < P nemuze byt provedeno zdrsnéni
¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti,
T . N . cx povrchu.
je-li pouZit v pfedem definovaném natérovém
systému. Vice informaci naleznete
v “Prohlaseni o shodé” na strankach
www.hempel.com
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlousfky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Rychleschnouci @ @

¢ Obsahuje zinkfosfat Zakladni natér nebo mezinatér
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: @ e v systémech Hempadur, ktery se
podkategorie j pouziva zvlasté pro aplikaci ve 12170 / Sedy %
ngggdur ety ¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, vyrobnim zavodé. Lze uZit pro aplikaci 12430 MIO / matny 62 350 g/l 30 min i’gom r{*nl 75 - 160 um
je-li pouzit v pfedem definovaném natérovém  na stavbé, pokud je pozadovan natér cervenoSedy H
systému. Vice informaci naleznete s nizkym obsahem tékavych
v “Prohlaseni o shodé” na strankach organickych latek.
www.hempel.com
; Tozen polvemidovym adicem @G g naterovs ot pro oz
¢ Aplikace a vytvrzovani mize @ e a opravy, pqdkladovi /el v
probihat pfi teplotach nad -10 °C navte‘rv systemleoh Henjpaldur v
« Vyhovuje smémici EU 2004/42/EC: tezkém koroznim prostredi. Jako
pzdkatjegoriej ’ vrchni natér tam, kde vzhled natéru
* Vyhovuje norme European Fire Standard posidovy natd: Vytvtzovan pri 12430 MIO / 5,4 m?/I
Hempadur 15570 EN 13501-1; klasifikace B-s1, dO. poxidovy nater Vytvrzovany p - o/ matny 54 414 g/| 1h 2 50 - 125 um
- EellEme e e E | E ke et nizké teploté, podkladovy a/nebo cervenoSedy 100 um
je-li pouzit v predem definovaném natérovém vrch|n| nate'rf\ll‘ natell'\?yyvch' sysr]temgch
systému. Vice informaci naleznete _pod € specitikace. atervje’v ‘ogny
v “ProhlaSeni o shodé” na strankach U150 Zel el MISZOERIeN) feiter
e pelen v epoxidovych systémech. Jako
» Sedavé 7luty odstin 21780 a Sedy odstin ﬁgggtiﬁz):r:anggel\r/ér;?todou el
11320 obsahuiji zinkfosfat ’
. L @ @ Mezioperadni zakladni natér 2
Hempadur 15590 Vysoce odolny vuci oderu v epoxidovych systémech urgenych na 26880 pololeskly 44 498 g/I 1h 11 /1 30-50 pm
¢ Minimalni aplikacni teplota 5 °C a S Cerveny 40 um
plochy v trvalém ponoru i mimo ponor.
@ @ Jako zakladni natér na ocel s nizkym
o Vil 6o e, e obsahem tékavych organickych latek
oéolnérjw nét%ru ’ e pro stfedné aZ silné korozni prostredi.
. : PP ’ - MuzZe byt aplikovan na ocel opatfenou 2
Hempadur 17340 Apllkage a vytvrzovoanl PR [relall it ot dilenskym zinkovym mezioperaénim L 19839 . polomatny 66 323 g/l cca22h A4S Z ! 50-75 um
teplotach nad -10 °C e M N P cervenoSedy 50 um
« Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: natérem za predpokladu, Ze drobna
)édkatje orie | : poskozeni a svary byly mechanicky
P gorie ocistény. Pro natéry kontejnerti na
linkach.
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
~
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Epoxidy

Hempadur 17360

Hempadur 17380

Hempadur Fast Dry
17410

Hempadur Speed-
dry ZP 500
17500

Vysoky obsah zinku

Vysoce odolny vici
povétrnostnim vliviim
Katodické ochrana v mistech
mechanického poskozeni
Aplikace a vytvrzovani mize probihat pfi
teplotach nad -10 °C

@

@
&)

Vyhovuje smérnicim SSPC-Paint 20, typ 2,

level 2, 1SO 12944-5 a EU 2004/42/EC:
podkategorie j

Vysoky obsah zinku @
Katodicka ochrana v mistech
mechanického poskozeni

Aplikace a vytvrzovani mize probihat pri
teplotach nad -10 °C

@

Vyhovuje smérnicim NORSOK M-501, rev. 5,
system ¢. 1 a SSPC-Paint 20, type 2, level 1,

ISO 12944-5

Rychleschnouci
Vysoce nanasivy
Vysoky obsah susiny
Obsahuje zinkfosfat
Aplikace a vytvrzovani muze probihat

pri teplotach nad -10 °C

Rychleschnouci

Vysoce nanasivy

Vysoky obsah susiny

VylepSena ochranna proti korozi
Univerzalni aplikacni vlastnosti
Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie j

Zink-epoxidové zakladni natéry

s technologii Avantguard"

Akrylaty

7]

@
&)

ProtipozZarny natery

Doporucené pouziti

Univerzalni zakladni natér

pro dlouhodobou ochranu oceli

v epoxidovych, vinylovych

a akrylatovych natérovych systémech
ve stfedné aZ silné tézkém koroznim
prostredi.

Vysokosusinovy, vSestranny natér,

pro dlouhodobou ochranu oceli

v epoxidovych natérovych systémech
ve stfedné az silné koroznim prostredi.

Zakladni natér v mirné aZ stfedné
koroznim prostredi. Podkladovy nebo
vrchni natér v epoxidovych systémech
uréenych do stfedné az téZce korozniho
prostredi.

Natér vhodny pro ochranu novych

a stavajicich ocelovych konstrukei

- pramyslové haly, mosty, letisté,
elektrarny, rafinérie, chemické zavody
atd. Zakladni natér v riznych koroznich
prostfedich. Podkladovy nebo vrchni
natér v epoxidovych systémech

v koroznich podminkach C4 a7 C5.

Zinksilikaty /

Odstin / MTT

19830
cervenoSedy

10830
Sedy

11480/
Sedy
12430 MIO /
GervenoSedy

17330
Sedy
12430 MIO /
GervenoSedy

Silikony a polysiloxany

Konecny

vzhled

matny

matny

pololeskly

matny

Polyuretany

Obsah
susiny
% *

65

60

74

75

Obsah
tékavych

organickych

latek VOC

310 g/I

340 g/I

238 g/I

235 g/

Dalsi

Suchy povrch
20 °C

15 min

15 min

45 min

ccalh

Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

Teoreticka
vydatnost

13 m¥/I
50 um 40-80 um
10 m%/I
60 um 50-75 um
7,4 m?/|
100 um 80-125 um
6 m?/I
125 um 70-200 um

* rozsah hodnot je +1%

RAL / Hempel odstiny

@ @ O @ @ @ @ @ @ @ @
Alkydy Epoxidy Zinksilikaty Silikony a polysiloxany / Polyuretany / Redidla

Polyuretany

Aditiva do polyuretan(
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Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlousfky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Hempadur a Hempathane uréené na

@ Zakladni natér pro systémy Hempatex,
e pozinkovanou ocel, nerezovou ocel

¢ Tvrzen polyamidem nebo hlinikovy povrch v korozivnim
¢ Dobra prilnavost a odolnost proti odéru prostfedi prumé&rné korozni agresivity. 2
T$gn5pgdur 1t a narazu Vhodny také v pfipadech, 16%?2;) matny 78 213 g/l zg TC 6152‘60”:”{1' 80 - 150 um
¢ Aplikace a vytvrzovani mize probihat pri kdy povrch nelze zdrsnit. Material
teplotach nad 5 °C ¢.681.11/12 dle specifikace TL/TP-
KOR-Stahlbauten, Blatt 81 (Technické
specifikace pro antikorozni ochranu
ocelovych konstrukei).
¢ Rychleschnouci @@
¢ Vysoce nanasivy
* Dobfe odolny v(ci odéru, 9
morské vodé a ropé
* Vyborné antikorozni a mechanické vliastnosti
¢ Aplikace a vytvrzovani muze probihat pri
teplotach nad -10 °C
o ibliEe ‘smérnicileO—PSPC (usnesent MSC Univerzalni zakladni natér
2{312;28{2)) jako natér pro ochranu balastnich v epoxquvy(Eh systémech vystavenych 2
T?ggf Bt ¢ Vyhovuje ¢asti 175.3QO podle Code,of ;Tgflie;fg)én;lsg& T:wr;zar?enaegﬁenské (':Seorsgnoy polomatny 72 275 g/| 2h 51§5TJ r{]l 100 - 200 ym
Federal Regulations Title 21 - suché . s p
potraviny ag)llifaf:(a‘, kde se vyzaduje rychlé
¢ Testovano na nepritomnost znecistujicich pretirani.
latek pro naklady obili u Newcastle
Occupational Health & Hygiene, Velka Britanie
* Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti,
je-li pouzit v predem definovaném natérovém
systému. Vice informaci naleznete
v “ProhlaSeni o shodé” na strankach
www.hempel.com
e Tvrzen polyaminem
¢ Obsahuje pigmenty zpomalujici korozi e o o
Hemudur 18500  Vytvrzuje do pevného antikorozniho natéru e é?:lgljo\\l/lgi%(rzgtor \L/J{(ézkladm nater na 1§2€1Jyo polomatny 50 22 g/l cca2h 6775mu§1/ l 50 -100 ym
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: :
podkategorie j
D Bezrozpquétédlovy epoxidgvy tmel Q Tmel na kovy,’tvrdé drevo a jiny S i
Hempadur Filler ¢ Odolny \{u{:i vode, alifatjckyrp ) pevrjy ma:tenrial. Slquii k vytmelenl" 19810 ’ .
35250 uhlovodikum a podobnym vyrobkum malych poru ve svarech a podobnych svétle Sedy pololeskly 100 10 g/l . h NA NA
¢ Lze nanaset v silnych vrstvach az do tlouStky  nerovnosti oceli, ktera neni pozdéji 20 °C
pfiblizné 5 mm bez poteklin a zaclon vystavena vliviim silnych chemikalii.
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
@ o o O > o o ® ® ® ® ® o °
Alkydy Epoxidy Zinksilikaty Silikony a polysiloxany / Polyuretany / Redidla

Polyuretany Aditiva do polyuretanu



Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

Obsah
tékavych Suchy povrch | Teoreticka
organickych 20 °C vydatnost
latek VOC

Obsah
susiny
% *

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Bezrozpoustédlovy @
Obsahuje protiskluzové aditivum
pro velké zatizeni

N&tér na ocel a beton pro t&7ké

doporucena

Hempadur Spray . P provozni podminky, napf. zény 41690 . 0,4 m?/I §
Guard 35493 Odeiy vuel odgfru’ P . vystavené postfiku a paluby. Stalost Sedozeleny eleeidy o 10/ I 2,5 mm DI
¢ Lze nanaset strikanim v jedné vrstvé i P e et s 2,5 mm
L y barevného odstinu bude méné dulezita.
v minimalni tloustce 2,5 mm
¢ Vyhovuje smérnici NORSOK M-501, system €. 4.
* Bezrozpoustédlovy @
¢ Vysoce nanasivy
e Tvrzen polyaminem e
* Dobfe odolny vici sladké vodé, ox o < PP
ToElE vel, font & erlEy Natér pro tezké provozni zatizeni
< Slefh [ - na ocel vystavenou odéru, kde jsou
* NesSkodny pro naklady obilnin . 5 Stedlove
¢ |ze aplikovat v silnych natérech standardnim pozadgvany bgzrozpousted O p
il vysokovykonnym bezvzduchovym stiikacim ISl @ S IElsR e LS k) 10500 3,3 m?/I
Multi-Strength ySOokovy y y druhotny vyznam. Jako vnitini natér N pololeskly 100 9g/l 6 h . 200 - 300 uym
zarfizenim P . ) Sedy 300 um
35530 ) - i nadrzi na pitnou vodu. Pokud jsou
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: = & NAEIoVE h huiici
odkategorie | prlpustvnev nate_rovg moty obsahujici
P~ < P — rozpoustédla, je nahradou Hempadur
* Schvaleno spolecénosti WRAS pro pfimy styk :
. o Multi-Strength 45751.
s pitnou vodou do 30 °C
¢ Certifikovano spole¢nosti NSF International
podle NSF/ANSI standard 61 - Soucasti
systémU pro pitnou vodu - zdravotni G&inky
¢ Bezrozpoustédlovy @
¢ Vysoce nanasivy
¢ Viytvrzeny polyaminovym aduktem e
« Dobfe odolny ve sladké vodé
* Neobsahuje rozpoustédla a benzylalkohol
* Vyborné antikorozni a mechanické vliastnosti
. VthVUJe predpisu NORSOK M-501, revize 6, VitFni natsr nadrai a potrubf )
systém 7Aa 7B Zenvch : q 50900 Suchy na
¢ Schvaleno spole¢nosti WRAS pro pfimy styk urcenych pro provoz s pltnoy voaou. < . dotek: 5 m?/I
Hempadur 35560 ) o Samozakladujici natér do naroéného svétle leskly 100 0g/l 200 - 400 pm
s pitnou vodou do 35 °C ) S : . , cca10h 200 pm
e o P . korozniho prostredi, a tam kde je cerveny o
* Certifikovano spole¢nosti NSF International BT Neald EERe 20 °C
podle NSF/ANSI standard 61 - Soucasti ¥ :
systému pro pitnou vodu - zdravotni G&inky
* Schvaleno ve Folkehelseinstituttet, Norsko,
pro pouziti v nadrzich na pitnou vodu
¢ Vyhovuje ¢asti 175.300 podle Code of
Federal Regulations Title 21 - suché a tekuté
potraviny
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
£\ 10
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Obsah Rozsah

Obfah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlousfky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Bezrozpoustédiovy @ @ Vnitfni natér starych i novych nadrzi

: Wyoes mEmes el emet (el e uréenych pro skladovani olejl, paliv, Suchy na
. Ao L PEe . %
Hempadur 35760 « Vynikajici odolnost vii&i chemikaliim Sfipey @ el i 1) el 20520, pololeskly 100 36.g/l el S 250 - 600 pum
P4 ) o PR MUZe byt pouZit ve spojeni krémovy 9h 300 um
* Vytvari trvalou izolacni vrstvu nadrzi S o o . o
; ) . p s laminatovou rohoZzi k vytvoreni odolné 20 °C
¢ Velmi vysoka protikorozni ochrana G - P
a zesilené ochranné vrstvy nadrze.
« Vytvrzovany aminovym aduktem @
* VyztuZeny sklenénymi vioCkami
¢ Dobre odolny vici odéru, abrazi, morské
HEES, mln?ralnlm ovl/ejuvm,’allfatl/ckym Samozakladuijici, vysoce nanasivy
uhlovodikum a potfisnéni benzinem ek ;)
a podobnymi produkty nater_urceny pro plvochy vy§tavene o
Hempadur P s . ” abrazi a/nebo silné koroznimu prostredi
; ¢ Vhodny k uZiti v pfipadé, Ze dojde k brzkému . DS - b 19990 _ 2,5 m?/I
Multi-Strength P napfr. postrikové zény, pristavni pilite, S leskly 87 188 g/I ccadh 350-500 um
kontaktu s vodou (vytvrzovani bude P AT S cerny 350 um
35870 o ) pracovni paluby. Muze byt pouZzit jako
pokracovat i pod vodou) ISR . PR
;) . P , . . vnitfni natér skladovacich nadrzi na
¢ Schvaleno spolecnosti Lloyd’s Register jako P
s B ) ropu a topny olej.
natér odolny abrazi ledem
» Testovano na nepfitomnost znecistujicich
|&tek pro naklady obili u Newcastle
Occupational Health & Hygiene, Velka Britanie
¢ Tvrzeny polyamidem @
¢ Dobré sméaceci vlastnosti
¢ Nizké propustnost vody
¢ Dobfe odolny vici odéru, Gderu, morské UZiti v teplejSich klimatickych
vodé, mineralnim olejum, alifatickym podminkéach. Vysoce nanasivy
uhlovodikiim a potfisnéni benzinem zakladni, stfedni nebo konec¢ny natér
a podobnymi produkty v natérovych systémech (pro t&7ké
¢ Neskodny pro naklady obilnin provozni podminky) dle specifikace. 50630 4m)
Hempadur 45141 * Vlyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: UZiti jako kone&ny natér pokud se klade ° _ pololeskly 60 371 g/l ccadh 125 - 175 um
. Z oo Cerveny 150 ym
podkategorie j na konecny vzhled mensi duraz. Pro
¢ Vyhovuje ¢asti 175.300 podle Code of opravu a opravné prace na vratech
Federal Regulations Title 21 - suché a tekuté  nakladovych prostord, palubach, uvnitf
potraviny nakladovych prostoru a balastnich
« Testovano na nepritomnost znecistujicich nadrzi (aplikace nad 15 °C).
latek pro naklady obili u Newcastle
Occupational Health & Hygiene, Velka
Britanie
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Polyuretany Aditiva do polyuretan(



Rozsah

Obsah

Konecny Ul tékavych Suchy povrch | Teoreticka tioustky
Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT v susiny vye Y P suchého
vzhled 3 organickych 20 °C vydatnost A2
% * 5 natérového
latek VOC s
filmu
¢ Tvrzeny polyamidem @
: ﬁgﬁ;e;':sggg’slﬁ? doft' e UZiti v chladnych Klimatickych
¢ Dobre odolny vici odéru, Gderu, morské vode, p9dmml/<ac|j. Vy§oce nanasivy -
NP bye RS e zakladni, stfedni nebo konecny natér
mineralnim olejum, alifatickym uhlovodikim, s . Yo <
S . P v natérovych systémech (pro tézké
potfisnéni benzinem a podobnymi produkty P ] o
« Ne&kodny pro naklady obilnin BiEUEAT [pedliiil) ¢l ool Eve. 50630 ; 4m2
Hempadur 45143 ; NI i Jako konecny natér pokud se klade < . poleskly 60 367 g/l 2h 125 - 175 uym
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: YR Wi = 0 p Cerveny 150 um
podkategorie j na konecny vz e{d mensi duraz. Pro
« Vyhovuje Gasti 175.300 podle Code of Federal OPravu a opravné prace na vratech
) - P . . nakladovych prostoru, palubach, uvnitr
Regulations Title 21 - suché a tekuté potraviny P 4 9 P
. = SR nakladovych prostoru a balastnich
¢ Testovano na nepritomnost znecistujicich nadrzi (aplikace nad - 10 °C)
latek pro naklady obili u Newcastle P :
Occupational Health & Hygiene, Velka Britanie
. VysokoSUSinowy @ @ Rychle vytvrzuijici vrchni natér
. Oﬁt/joln’ VO mo¥ské voda v mirném az tezkém koroznim
doiny VU o L . e prostredi. Jednovrstvy natér pfimo
Hempadur Fast Dry sttt @it i, et St Bt PAetin na ocelovy povrch v mirném koroznim 8,1 m%/I
45410 . ggg:ﬁl?gy;::kpfgﬁgrty prostredi. Vrchni natér tam, kde jsou 12170 sellomin ae sel gl eea i 80 um 0= 128 [
. VyhovujL smérmici EU 2004/42/EC: akceptovatelné zmény ve vzhledovych Sedy
odkategorie i : vlastnostech, které jsou typické pro
P gorie epoxidové natérové hmoty.
* Samozakladujici, vysoce nanasivy @
* Tvrzeny polyamidem/aminem —_ . . Lo
. Odoln)g\?ﬂé)ilabrazi a/korozi — v’te[’)lych k“matICkprv. L
- Vyhovuje smérnicim NORSOK M-501, system  Poamnkach, Vysoce nanasivy nater
&. 7.2 EU 2004/42/EC: podkategorie | na p?‘f[f, z"ys@’e”; a,b[(az" ureeny
* Schvaleno spolecnosti Lloyd’s Register of f;%tez t(reu orfozcr;; apcr)]érlzg] dr)1/ |’7 nr?)g';)r
) Shipping jako protikorozni natér a natér Py, trupy 1c !l prostory 2
Hempadur Multi- ; - lodi. Jako natér na balastni nadrze 12340 . 4 m?/|
S odolny abrazi ledem S fvycax : . - pololeskly 79 250 g/I 3h 125 -250 um
ez BT ¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti e zv[astn| ucqu@kme: I3l Sl 200 um
je-li pouzit v pfedem definovaném natérovém preprava ieplyen (?hem'VCKyCh,nEf,lfl.adH,
~ c p a vSude tam, kde je pozadovan “Cisty
systému. Vice informaci naleznete ) PR PR
v “Prohlasent o shoda” na strankach epoxidovy natér. Jako vrchni natér tam,
N e, kde je kladen na koneény vzhled natéru
¢ Aplikace standardnim vysoce vykonnym e e
bezvzduchovym zafizenim
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Rozsah

Obsah

Konecny Ul tékavych Suchy povrch | Teoreticka tioustky
Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT v susiny vye Y P suchého
vzhled 3 organickych 20 °C vydatnost A2
% * 5 natérového
latek VOC s
filmu
¢ Samozéakladujici, vysoce nanasivy, @
Cisty epoxid
¢ QOdolny v(ci abrazi a korozi UZiti v chladnych klimatickych
* Aplikace a vytvrzovani miZe probihat pfi podminkéach. Vysoce nanasivy natér
teplotach mezi- 10 °C- 20 °C na povrchy vystavené abrazi, uréené
¢ Schvaleno spole¢nosti Lloyd’s Register of pro tézké korozni podminky - napr.
Hempadur Shipping jako protikorozni natér a natér rampy, trupy lodi a nékladni prostory
! odolny abrazi ledem lodi. Jako natér na balastni nadrze 12340 , 4 m?/|
IS ¢ Testovano institutem Teknologisk Institut AS,  uréené pro zvlastni Gcely jako je napf. Sedy FeElesily = 233 ¢/ 20 200 um A= et
45753 P o o . p )7 . .
Norsko, schvaleni pro vnitini pouziti na pfeprava teplych chemickych nakladu
potrubi vodnich elektraren v souladu a vSude tam, kde je poZadovan “Cisty”
s predpisem NS 5417 epoxidovy natér. Jako vrchni natér tam,
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: kde je kladen na koneény vzhled natéru
podkategorie j mensi dlraz.
¢ Aplikace standardnim vysoce vykonnym
bezvzduchovym zafizenim
: xyf\?r(;(e)\?aann’asgyé\r/%/i?j%l;ﬁsumnovy @ @ Samozakladujici “povrchoveé tolerantni”
y vany polya p Cx natér, mezinatér nebo vrchni natér
¢ Vytvrzuje do tvrdého a pevného natéru p e 2 :
~ PP ; v systémech pro tézké provozni
¢ Dobré smaceci vlastnosti - ) X PRI
- Ap p - podminky, kde je poZzadovan nizky
* Aplikace a vytvrzovani muze probihat pri i e eldieth Bk
teplotach nad -5 °C CleErEln s avych organickyc ,?te .
) e a vysoce nanasivy film. Viceucelovy
¢ Viyhovuje smérnicim Aramco APCS 1, APCS natér v ddrbovych systémech die
12, APCS 2_6 e_md 26T a EU 2004/42/EC: specifikace a pro drobné opravy
podkategorie j | TR ——— ich Suchy
: « Vyhovuje Gasti 175.300 podie Code of trvale ponorenych ploch, balastnic o LA
Hempadur Mastic : . . ) tankd, trupu lodi pod ¢arou ponoru 12170 / Sedy . dotek: 6,4 m?/I
Federal Regulations Title 21 - suché potraviny * o pololeskly 80 216 g/ 100 - 200 uym
45880 . o . a na novou ocel v téch pripadech, 12430 MIO / 3h 125 um
° WyMOULLE BT BUTBEEEN I SIENEEE EY kdy potfeba mensiho poctu produktd CervenoSedy 20 °C
13501-1; Klasifikace B-s1, dO yp poatu p el

Testovano na nepfitomnost znedistujicich
latek pro naklady obili u Newcastle
Occupational Health & Hygiene, Velka Britanie
Schvéleno jako material s nizkou hoflavosti,
je-li pouZit v pfedem definovaném natérovém
systému. Vice informaci naleznete

v “Prohlaseni o shodé” na strankach
www.hempel.com

Zink-epoxidové zakladni natéry

s technologii Avantguard

Akrylaty

ProtipozZarny natery

pro cely projekt prevysuje pozadavek
na specialni natéry.** Mize byt
specifikovan, jsou-li pozadovany delsi
pretiraci intervaly pro polyuretanové
vrchni natéry (typicky prepravni natér).
Jako vrchni natér tam, kde je prijatelny
obvykly venkovni vzhled epoxidovych
natérovych hmot.

* rozsah hodnot je +1%

** MUGZze byt pouZit pfimo na vytvrzené zinksilikatové (vyrobky Galvosil) nebo Zarové stfikané (metalizované) povrchy, aby bylo zabranéno vzniku vzduchovych bublinek.
*** Dostupny v nékolika hlinikem pigmentovanych odstinech s rozdilnym obsahem susiny.

Zinksilikaty /
Silikony a polysiloxany

Polyuretany

Dalsi

RAL / Hempel odstiny
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Rozsah
tloustky
suchého

natérového

Obsah
tékavych
organickych
latek VOC

Obsah
susiny
% *

Teoreticka
vydatnost

Konecny

Suchy povrch

Epoxidy 20 °C

Odstin / MTT

Doporucené pouziti

vzhled

Vysoce nanasivy, vysokosusinovy @ @
Vytvrzovany polyamidem

Vytvrzuje do tvrdého a pevného natéru e
Dobré smaceci vlastnosti

Vyhovuje smérnicim Aramco APCS 1, APCS
12, APCS 26 and 26T a EU 2004/42/EC:
podkategorie j

Samozakladujici “povrchoveé tolerantni”
natér, mezinatér nebo vrchni natér

v systémech pro tézké provozni
podminky, kde je poZadovan nizky

@

filmu

A At S g A 12 Suchy na
. * Vlyhovuje ¢asti 175.300 podle Code of obsah tékavych organickych latek Al . 2
zggwspfdur wizsie Federal Regulations Title 21 - suché potraviny a vysoce nanasivy film. Doporu¢en pro igig%/,\;%d}’ pololeskly 80 218 g/I d%tik' (2,245mé]l 100 - 200 um
« Testovano na nepiitomnost znecistujicich drobné opravy v ponofenych oblastech. ——— 30 °C i
latek pro naklady obili u Newcastle Muze byt specifikovan, jsou-li ek y
Occupational Health & Hygiene, Velka Britanie  poZadovany delSi pfetiraci intervaly pro
¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, polyuretanové vrchni natéry (typicky
je-li pouzit v pfedem definovaném natérovém  prepravni natér).**
systému. Vice informaci naleznete
v “Prohlaseni o shodé” na strankach
www.hempel.com
. @ @ Jako samozakladujici natérovy systém
Vysoce nanasivy, vysokosusinovy o nebo jako mezivrstva v natérovych
* Pro aplikaci za nizkych teplot (az do -10 °C) 2 h e © bodmink
* Vytvrzuje do tvrdého a pevného natéru SHEIERSIE] PIOUEH.C [Pl el S G
o Dol smEsEe vksinesi pri atmosférickém zatiZeni, kde je 12170 / Sedy
i > T Yi A Y] 2
HempadurMastic | g, 4ieno jako materidl s nizkou hoflavosti, ~ P0Zadavek na nizky obsah tékavych 12430MIO/ 1 o1eskiy 80 197 g/I 25h 4m%/1 100-200 um
4588W e et v fakteslen Gl mAE ey organickych latek a vysokou nanaSivost ~ CervenoSedy 200 um
szstgmu WCE TN o S natéru. Je zvlasté vhodny pro aplikaci B
Vv “Prohlaseni o shodé” na strankach za nizkjeh tgplqt apri poiadavkq e
il pomérné kratky interval pro pretirani
. RES (,jeden den, jeden natér“).
¢ Vytvrzovany polyamidovym aduktem @ Z&kladni natér v mirném az stfedné
¢ Rychleschnouci koroznim prostredi. Podkladovy nebo
¢ Vysoce nanasivy e vrchni natér v epoxidovych systémech 20450 5,6 m?/I
Hempadur 47140 ¢ Obsahuje relativné vysoky obsah susiny pro stfedni az téZce korozni prostredi. (RAL 9001) pololeskly 70 299 g/I 1h 1’25 A 80 - 150 um
* Nizky obsah VOC Jako vrchni natér tam, kde je pfijatelny kremovy H
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: obvykly venkovni vzhled epoxidovych
podkategorie j natérovych hmot.**
@ @ Rychleschnouci zakladni natér nebo
. @ P mezivrstva v natérovych systémech
. \é)(;t/\%rg%v(a)g)élrr)]qur/%rpé?ovym Bl @ e s jakostmi Hempadur, specialné
. Rych?/eschnou)éi vyvinuty pro rychlé pretirani pfi aplikaci
A N ” ek )
Hempadur 47200 = Obsahuje Zelezitou slidu a zinkfosfat v lakovne. Muzet'?Y.t STpef'ﬁkf’Vf"b” B 153%1,0 matny 65 344 g/ 20 min Eig’om /N 75-200 um
« Vytvrzuje pfi teplotach nad -10 °C GIDILEEICN () MICEFAL SO WIEISE | sty A
. muZze byt pfedepsan také tam, kde je

Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie j

Zink-epoxidové zakladni natéry

s technologii Avantguard

Akrylaty

ProtipoZarny natery

ocekavan dlouhy interval pfi pfetirani
polyurethanovym vrchnim natérem
(napf. prepravni natér).

Zinksilikaty /

Silikony a polysiloxany

Polyuretany

Dalsi

* rozsah hodnot je +1%
** MUZe byt pouZit pfimo na vytvrzené zinksilikatové (vyrobky Galvosil) nebo Zarové stiikané (metalizované) povrchy, aby bylo zabranéno vzniku vzduchovych bublinek.

**%* Dostupny v nékolika hlinikem pigmentovanych odstinech s rozdilnym obsahem susiny.
*%%% \ odstinech pigmentovanych hlinikem ¢. 19870 - tmavy hlinik a ¢. 19000 - svétly hlinik.

RAL / Hempel odstiny

® @ @ O @ @ @ @ @ @ @ @ o 14
Alkydy Epoxidy Zinksilikaty Silikony a polysiloxany / Polyuretany / Redidla

Polyuretany

Aditiva do polyuretanu



Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

Obsah
tékavych Suchy povrch | Teoreticka
organickych 20 °C vydatnost
latek VOC

Obsah
susiny
% *

Konecny

Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Vytvrzovany polyamidovym aduktem @ Zakladni natér v mirném az stfednim

¢ Vysoce nanasivy atmosférickém prostredi. Podkladovy
¢ Relativné vysoky obsah susiny e nebo vrchni natér v epoxidovych 11480 6 m?/I
Hempadur 47960 ¢ Rychleschnouci natérovych systémech ve strfednim o pololeskly 75 245 g/l 1h 125 um 80-125 um
S . o ixu 2 P S Sedy
¢ Obsahuje zinkfosfat az tézkém atmosférickém prostredi.
¢ ProdlouZené intervaly pro pretirani Jednovrstvy samozakladujici epoxidovy
* Nizky obsah tékavych organickych latek natér dostupny v riiznych odstinech.**
* Vytvrzovany aminovym aduktem @
a obsahuje fenoly (novolak)
« Velmi dobre prilnavy a odolny vuci e
vysokym teplotdm, vodé a chemikaliim e .
« Vyhovuje smérnici ARAMCO APCS 24, 2B, Yriumi nater nadrzi, potrubi apod.
P na horkou vodu, solné roztoky, ropu 2
2C a NORSOK M-501, systém ¢. 3 s o ) 11150 . 6,8 m?/I
Hempadur 85671 p - . apod. Natér nadrzi na pitnou vodu. SR matny 68 316 g/I 1,5h 100 - 160 ym
¢ Schvaleno spolecnosti Water Research 5 R o N svétle Sedy 100 ym
A ey S Zakladni natér ve zvlastnich natérovych
Centre (WRAS), Velka Britanie, pro primy styk -
i o systémech.
s pitnou vodou do 23 °C
¢ Vyhovuje ¢asti 175.300 podle Code of
Federal Regulations Title 21 - suché a tekuté
potraviny
¢ Vytvrzovany aminovym aduktem @
* Vysoky obsah zinkového prachu e
Hempadur TL/ZN : Ka‘EOdICka, eSS Zéakladni natér pro ocelové konstrukce 19840 a ) 9,4 m?/I
poskozeni o A e B ~ gy matny 66 329 g/l 30 min 40-80 um
87260 . . . . mosty, nadrzi a vodnich dél. Sedy 70 um
¢ Dobré antikorozni vlastnosti
¢ Rychleschnouci
¢ Odolny vici odéru
¢ Vytvrzovany aminovym aduktem @ @
¢ Obsahuje Zelezitou slidu a hlinik Podkladovy nebo vrchni natér pro
* Vysoce odolny vici agresivnimu prostredi e ocelové konstrukce mostl a nadrzi.
* Dobre prilnavy ke galvanizovanym povrchdm  Material ¢. 687.12/13/14 dle PR 2
g‘;g‘spgd“r TL8T/EG | \yjimetna tvrdost specifikace TL/TP-KOR-Stahlbauten, 1;32 d9p hen‘j;‘;":f‘e 65 348g/| 45 min 8éé m n{ L 75-150um
* Dobfe odolny vuci odéru a narazu Blatt 87 (Technické specifikace y Y H
¢ Schvaleno statnim institutem German pro antikorozni ochranu ocelovych
Federal Highway Research Institute (BAST), konstrukef).
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87.
* rozsah hodnot je +1%
** MUZe byt pouZit pfimo na vytvrzené zinksilikatové (vyrobky Galvosil) nebo Zarové stiikané (metalizované) povrchy, aby bylo zabranéno vzniku vzduchovych bublinek.
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
£\ 15
® @ @ O @ @ @ @ @ @ @ @ o

Alkydy Epoxidy Zinksilikaty Silikony a polysiloxany / Polyuretany / Redidla
Polyuretany Aditiva do polyuretan(



Rozsah

Obsah

Konecny Ul tékavych Suchy povrch | Teoreticka tioustky
Epoxidy Doporucené pouziti Odstin / MTT v susiny vye Y P suchého
vzhled 3 organickych 20 °C vydatnost e
% * 5 natérového
latek VOC s
filmu
* Vytvrzoyany aminovym e @ Zakladni natér pro ocelové konstrukce
¢ Obsahuje zinkfosfat 3 o DA
* Vysoké aktivni antikorozni G¢inky e MEBI) & MEEIAL | EIGHTE &, 0P el 20470 P
Hempadur TL87/ZP : specifikace TL/TP-KOR-Stahlbauten, . 2 S hedvabne 30 min 8 m?/I
¢ Rychleschnouci S . piskové Zluty _ 64 328 g/l o 75-120 uym
87430 2 PP Blatt 87 (Technické specifikace matny 23 °C 80 um
¢ Schvaleno statnim institutem German e I SN (RAL 1002)
Federal Highway Research Institute (BAST), Eonstrukci) y
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87. :
@ Zakladni natér nebo ochranny natér
¢ Vytvrzovany aminovym aduktem hran (pasovy natér) pro ocelové
* Obsahuje zinkfosfat e konstrukce mostil a nadrzi. Material 67120 P ) 2
hompadur TL8T/ZP . Dopre prilnavy a odolny vici odéru ¢.687.06 dle specifikace TL/TPKOR-  Gervenohngdy ~ "*voo 64 353 g/l PSR S 75-120um
« Vysoké antikorozni Gginky Stahlbauten, Blatt 87 (Technické (RAL 8012) y H
¢ Rychleschnouci specifikace pro antikorozni ochranu
ocelovych konstrukci).
¢ Vytvrzovany aminovym aduktem @ Samozakladuycvl,_vv’ysovc’e n’anaswy’nater
2 _ pro ochranu vnéjsich ¢asti potrubi,
¢ Bezrozpoustédlovy By : .
« Rychleschnouci ventilu, Sroubeni apod. ulozenjch 50700 ) 1,6 m?/I
Hempadur 87540 ; L s v zemi, pracujici za zvySenych o . leskly 100 5g/l 1h ’ 500 - 1500 pym
¢ Pevny a vysoce odolny natér p o S, Cerveny 625 um
. R ) ) provoznich teplot a urCeny pro tézké
* Vlyhovuje smérnici Aramco Engineering vt mesTfiaien, Johe Grre S
Standard APSC 113 pocminky. pravny sy
pro potrubi.
¢ Prokazané snizeni odporu v potrubfi @ Jednovrstvy systém pro vnitini
¢ Snadna, rychla aplikace a ¢isténi povrchové Gpravy plynovodud uréenych Suchy na R
Hempel’'s HS Gas ¢ Vytvrzovany polyaminem k prepravé suchého zemniho plynu. 50890 leskly 82 155 g/I dotek: 11,7 m¥/I pDFT'
Pipe Coating 87831  * Rychleschnouci Natér je urcen k tomu, aby snizoval cervenohnédy y 4,5 h 70 um 70 m
¢ Vyhovuje poZzadavkim dle American odpor vzduchu v potrubi tak, Ze ¢ini 20 °C H
Petroleum Institute’s standard RP 5L.2 vnitfni stény hladsimi.
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

Obsah
tékavych Suchy povrch | Teoreticka
organickych 20 °C vydatnost
latek VOC

Obsah
susiny
% *

Konecny

Doporucené pouziti Odstin / MTT

Protipozarny natéry

vzhled

Rozpoustédlovy @
Fyzikalné zasychajici

Pasivni protipozarni ochrana ocelovych
konstrukei proti ohni

« Vhodny pro aplikaci v lakovné i na montazi Zpénujici protipozarni nateér, ktery je
« Testovano a schvéleno dle EN13381-8 uréeny pro vnitini a vnéjsi ocelové
a BS476-21, ochrana proti ohni do 120 min. konstrukce. Opravny natér na PR
H 0 U omezeného poctu ocelovych profill pri poskozena mista Cerstvé aplikovaného 10000 15 mi 12/ zeiwsla s
4ggggcore ne rliznych kritickych teplotach Ize dosahnout natéru Hempacore One 43600. bily matny 75 £3 320 g/l pro 75"8er 75(r)nu/m g?éapg\ilgpn?
ochrany po dobu 4 hod Aplikovatelny nejvySe do 1500 um i,
* Vyhovuje ohnivzdornym standarddm [60 mils] suchého natérového filmu
GB14907-2002 az do 2,5 hod v jednom postupu (odpovida 2000 uym
* Opatfeny znackou CE s Evropskym technickym  [80 mils] mokrého natérového filmuy).
schvalenim ETA 12/0581 v souladu s
ETAGO18 ¢ast 2.
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie i. a certifikaci Certifire n°® CF 5146
« Rychleschnouci @
¢ Rozpoustédlovy
¢ Fyzikalné zasychajici e
¢ Pasivni protipozarni ochrana ocelovych
konstrukei pred celul6znimi typy pozard Zpénujici protipozarni nater, ktery je
« Aplikace vhodné v lakovacich boxech i na urCeny pro vnitfni a vnéjsi ocelové
stavbé konstrukce. Opravny natér na
« Testovano a schvaleno dle EN13381-8 poskozena mista Cerstvé aplikovaného 7avisla na
a BS476-21, ochrana proti ohni do 120 min.  natéru Hempacore One FD 43601. ) 2 . .
Zgggicore One A Uaomezeného poctu ocelovych profilll pfi Dilensky protipozarni natér se zvysenou l%(i)l)?o matny 75 £3 310 g/I pml?ggr:m 7%58] u/r!n g?gﬁgg\zfgpn?
rlznych kritickych teplotach Ize dosdhnout aplikacni efektivitou. Aplikovatelny dolnosti
ochrany po dobu 4 hod nejvyse do 1100 pm [43 mils] suchého oellinesd
* Vyhovuje ohnivzdornym standardim natérového filmu na natér (odpovida
GB14907-2002 az do 2,5 hod 1466 ym [58 mils] vihkého nétérového
¢ Opatreny znackou CE s Evropskym filmu).
technickym schvalenim ETA 12/0581
v souladu s ETAGO18 ¢éast 2.
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie i. a certifikaci Certifire n° CF 5146
 Bezchlorovy O@
¢ Fyzikalné zasychajici
« Pasivni protipozarni ochrana ocelovych Zpénujici protipozarni ochrana
konstrukei pfed celul6znimi typy poZaru konstryl(éniopeli pro pouziti v interiéry A i
Hempacore AQ o l;llz_ky obsah tek:avych orggar_nokych Iatfzk kde muze_dOJlt ke kondenzam.vVh(?dne 10000 i 15 min 1 m2l pozadované
48860 . pl|kac§ vhodna \{Iakovne i na stavbé pro I-ve!znlcg a I-sloupy/a uzavrene bily matny 67 +3 0g/l pro 750 pm 750 um protipoarni
» Testovano a schvaleno dle EN13381-8 a BS  ocelové profily. Opravny natér na i
476-21, ochrana proti ohni do 90 min poskozené plochy Cerstvé aplikovaného odoinost
¢ Opatfeny znackou CE s Evropskym natéru Hempacore AQ.
technickym schvalenim ETA 13/1054
v souladu s ETAGO18 ¢ast 2
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty Protipozarny natéry Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlous!ky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Zinksilikaty Konecny

Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Rozpoustédlovy, @ @

samovytvrzovany, anorganicky

Obsahuje zinek

Vynikajici odolnost vic¢i povétrnostnim

vlivim a odéru Vicelcelova, antikorozni zakladni
Vynikajici chemicka odolnost v rozsahu pH 6-9  natérova hmota pro tezké provozni
Katodicka ochrana pfi lokalnim mechanickém  podminky. Jednovrstvy, kompletni

Hempel's Galvosil poskozeni natér pro dlouhodobou ochranu oceli 19§49 _ . 20 m”; 12,8 m%/I doporuc.ena
; L e wpyn PN S s p kovove Sedy matny 64 434 g/ (60-75% DFT:
15700 * Vlyhovuje normé ASTM-490 tfidy “B” pro vystavené strednimu az siln€ koroznimu o Rel. vihkost) 50 um 50 um
soucinitel smykového tfeni a odolnost proti prostfedi a odéru. Vnitfni natér nadrzi . H
teceni dle smérnic pro ochranu nakladu
¢ Viyhovuje ¢asti 175.300 Code of Federal (Cargo protection guide).
Regulations Title 21 - suché a tekuté
potraviny
¢ Vyhovuje normam SSPC-Paint 20, type 1,
level 2 a ISO 12944-5 **
¢ ggéfogr?iziqlovy, SEUIUHEOE, @@ Jako vicelcelova, antikorozni zakladni
g NICKY L . . natérova hmota pro tezké provozni
: Vyn!kajlm oqolnost UL [pTote et podminky. Jako jednovrstvy, kompletni
Hempel’s Galvosil . :llllﬁlijtg';?ghir%ické odolnost v rozsahu pH 6-9 i i elieklioioliol o0ilEl Oue] Aeteay 8 m?/I
Fibrep15750 . Rychlejschnouci P vystavené stfednimu aZ silné koroznimu  kovoveé Sedy matny 62 536 g/I 15 min 75 um 50-80 um
yemese o (ATl .« Pprostfedia odéru. Na plochach (napf. e H
* Katodicka ochrana pfi lokalnim mechanickém rohy), kde lze odekévat vysokou
poskozeni 2 PR p
¢ Vyhovuje normam SSPC-Paint 20, type 1, ,((I;;SE)%J n;tz;%\:]eéh\cl)r:%/jt)emu
level 2 a IS0 12944-5 ** H yi-
¢ Rozpoustédlovy, samovytvrzovany, @ @
anorganicky s . . . .
p Viceucelova antikorozni zakladni
Hempel’'s Galvosil ‘ Ryvchle’schnouc[ e natérova hmota pro dlouhodobou 19§4VO . . . 12,4 m?/|
¢ Stfedni obsah zinku - . P kovove Sedy matny 62 442 g/ 15 min 4 50 -80 um
15780 . L ’ ochranu oceli vystavené plsobeni e 50 um
o WG SR SSEC PRI 210, 1199 b stfedné azZ silné koroznimu prostredi.
level 2. a ASTM A-490 Class “B” for ’
Slip-Co-efficient and Creep Resistance **
¢ Rozpoustédlovy @
: gﬁ:;ii%hggglﬂost i e Jednoslozkova vicelcelova antikorozni Szggkr?a
, . s ato Y e zakladni natérova hmota v bézném N .
Hempel’'s Galvosil rozpoustédldm TR ST W e 19840 — 67 510 g/I 30 min 11,2 m?/I 75 um
15840 ¢ Minimalni aplikacni teplota -5 °C em sy yst o kovoveé Sedy Y & 20 °C 60 pm H
¢ Poskytuje lokalni katodickou ochranu proti SUMOEEIIDETIL KOOI Pres izl (75%
yluje 1o < p P bez silného mechanického namahani. 2
mechanickému poskozeni Rel. vlhkost)
* Bez vrchniho natéru odolnost do 400 °C
* rozsah hodnot je £1%
** Za sucha odolny vici dlouhodobému pusobeni necyklickych teplot az do 500 °C (cyklickych teplot az do 400 °C)
*** Pigment 97170 (verze 15750, 19840) vyhovuje smérnicim ISO 3549 a ASTM D520 type I, odstin 97140 (verze 15750, 1984Z7) vyhovuje navic smernici ASTM D520 type Il
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁ;r:\vueho

Zinksilikaty Konecny

Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Rozpoustédlovy @ @

Rychleschnouci

Vynikajici odolnost vici povétrnostnim
vliviim

Vynikajici odolnost vici olejim a organickym
rozpoustédidm

* Vynikajici tepelna odolnost Pro kratkodobou aZ stfednédobou Syt o
Hempel's ¢ Obzvlasté vhodné tam, kde je vyZzadovano ochranu abrazivné otryskanych 19890 mani };I‘;ci' 18,7 m?I
Shopprimer ZS svarovani (MIG/MAG) a fezani plamenem ocelovych plechl a jiné konstrukéni o S matny 28 620 g/| P : ! 10-25 um
- gl e S RN CervenoSedy 6h 15 um
15890 * NavrZeno pro nanaseni automatickym oceli béhem skladovani, vyroby 20 °C
strikanim a montaze.
¢ Viyhovuje smérnici IMO MSC.215(82) jako
zakladni mezioperaéni natér v systémech pro
balastni tanky
* Vyhovuje smérnici IMO MSC.288(87) jako
zakladni natér pro prepravni nadrze ropy
» Udélena certifikace od prednich spole¢nosti
Obsah tloustiy
S|I|kon¥ Doporugené pouiti Odstin / MTT Koneény teka'vycp Suchy rtovrch Teoreticka suchého
a polysiloxany vzhled organickych 20 °C vydatnost s =
> natérového
latek VOC X
filmu
* Odolny vici vysokym teplotam @ @ doporucena
- azdo 400 °C Zakladni natér pro dlouhodobou 2 DFT: 40 um
;(re]r:iglgso%hcone ¢ Obsahuje zinek antikorozni ochranu oceli vystavené kovlogvgéi%d’ matny 60 369 g/l 5h a%mrél doporucena
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: vysokym teplotam. Y H max. DFT:
podkategorie j 75 um
* VysokosusSinovy @
* Vyborny lesk a barevna stalost Dekorativni a ochranny, vysoce @ Suchy na
Hempaxane Classic ¢ Neobsahuje izokyanaty e nanasivy vrchni natér pro ochranu nové ¢ dotek: 6,8 m%/I )
55000 ¢ Minimalni teplota pro vytvrzovanije O °C oceli v silné koroznim atmosférickém 17380 gy 22 170 g/ 6 h 125 um AL - L5 i
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: prostredi. Sedy 20 °C
podkategorie j
¢ Vysokosusinovy @ S Lo ,
) o Wi b s Dvouslozkovy dekorativni a ochranny %
HEmEErEne Lz el Ie.skla barevpa siclost e vrchni natér pro ochranu oceli v silné 1V738,O leskly 82 209 g/I 2,5h Ao i/l 50-80 um
AL 0 NEOREINUE O YEIEY) koroznim atmosférickém prostredi sl @ i
¢ Minimalni teplota pro vytvrzovanije O °C P ’
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipoZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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a polysiloxany vzhled

Tepelna odolnost az do 600 °C @ @
Oloainue il < Pro dlouhodobou ochranu vyfukovych 1h

Hempel’s Silicone ¢ Vytvrzuje do tvrdého natérového P PR ; 19000 _ . 17,2 m?/I .
Aluminium 56914 filmu pfi okolni teplotd e pgf/rrlétlt')]h kominu a jinych horkych hiinik polomatny 43 465 g/ (ReI.Y\(/)Igl;ost. 25 um 20-40 um
* Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: P : >
podkategorie i
@ @ Pro dlouhodobou ochranu horkych
potrubi, vyfukovych potrubi, kominG
e ajinych horkych povrchti az do 200 °C,
Hempel’s Silicone ¢ Odolny vici vysokym teplotam po kratkou dobu odolava plsobeni 11150 . ) 21,6 m?/I .
Acrylic 56940 « Zasycha na vzduchu pfi okolni teplotd teplot do 300 °C. Pfi zahfatinad 200 °C  svétle Sedy  PPlomaty E 402¢/ 20l 25 um 22O

na delSi dobu se mdZe objevit urcité
vyblednuti (zména barvy), které vSak
neovlivni ochranné vliastnosti vyrobku.

Obsah Rozsah
o e . Konecny 0b§ah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlougfky
Polyuretany Doporucené pouziti Odstin / MTT susiny e o suchého
vzhled o organickych 20 °C vydatnost PP
% * = natérového
latek VOC .
filmu
: xlyrml;?]'(\:/' ?\C'rl;:\y:st @ @ Viysoce kvalitni zakladni natér na ocel Suchy na
, mvy ny v silné koroznim prostredi 19840 . dotek: 8,3 m?/I
Hempel's 174DE ¢ Schvaleno spolecnosti Bayer Inc., @ e ich | ich N matny 66 308 g/I 3h 20 40-80 um
Norm 2207 % ep(’)xydo%/yo a polyuretanovyc Sedy c;g o um
« Obsahuje Zelezitou slidu systemech.
” A s Leskly dekorativni vrchni natér v silné
* Vlysoky lesk a barevna stalost @ p S e S _
. Vitvrz)éno alifatickym isokyanatem koroznim prostredi. Vyborné prilnavy @
Hempel’'s ; . T e na laminat, polyester vyztuzeny . ) 14,9 m?/I
¢ Vyhovuje normam a smérnicim European b a - a vysoky lesk 52 435 g/l 15 min 30-40 um
Polyenamel 55102 ; X ) - skelnym vlaknem nebo na dfevo. Dobra 10000 35 um
Fire Standard EN 13501-1; classification il e FAdnG DFi b bily
B-s1, d0 a EU 2004/42/EC: podkategoriej ~ P/Inavost primo na radne pripravene el
i povrchy jako hlinik a nerezova ocel.
« Vynikajici stalost lesku 0 @
a barevného odstinu
e Zdokonalena antirokozni ochrana e
¢ Minimaini teplota pro vytvrzeni je -10 °C
2 UiraoyEn) el ISelaneis Vrchni natér pro ochranu konstrukéni
Hempathane 7 WIOULTE CIEHE) & St et EXepea Fie oceli v silné kporozm’m rostredi, kde se @ 10,2 m?/I
p Standard EN 13501-1; classification B-s1, dO €1l v siine koroznim p o leskly 51 442 g/ 1h y 40-75 um
Topcoat 55210 a EU 2004/42/EC: podKategorie j vyZaduji vynikajici vlastnosti, stalost na 10000 50 um
b f - pod g I . svétle a zachovani lesku. bily
¢ Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti,
je-li pouzit v pfedem definovaném natérovém
systému. Vice informaci naleznete
Vv “ProhlaSeni o shodé” na strankach
www.hempel.com
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlous!ky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁlr:‘vueho

Konecny

Polyuretany Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

st Spael ¢ Velmi rychlé schnuti @@ @
* Vynikajici odolnost proti odéru Vrchni natér pro ochranu konstrukéni . 12,4 m?/| )
gg/;é)gcoat = « Velmi dobry lesk a barevna stalost e oceli v koroznim prostredi. 10000 ey oz e gl L 50 um A=
¢ Vytvrzovany alifatickym isokyanatem bily
* Dobry lesk a barevna stalost @ @
* Vytvrzovany alifatickym isokyanatem
* Obsahuje zinkfosfat e Vysoce nanasivy natér spliujici
¢ Minimalni teplota pro vytvrzeni je -10 °C il)iadavk - nl}/zk’ obsa% VCJ)C
* Schvaleno jako material s nizkou hoflavosti, pro oohra)r/lu oceloz’ch konstrukel
je-li pouzit v pfedem definovaném natérovém P . lovys SN @ 2
Hempathane HS s c p v koroznim prostredi. MuZe byt " 6,7 m?/I
systému. Vice informaci naleznete : P ; S leskly 67 336 g/l 3h 50-125 um
55610 v “Prohlagent o shod&” na strankach specifikovan jako jednovrstvy natér 10000 100 um
www.hempel.com pfimo na kov - “Direct to metal” bily
* Aplikace valeckem pfi pouZiti specialnich b\é?ggr:j':z grscﬁté?\‘d;sdgf:l]-nzogizemjako
aditiv (napf. Brush Agent 99140) :
¢ Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie j
@ Vysoce nanasivy natér spliujici
¢ Dobry lesk a barevna stalost O 18 nlzky’obsah voc P
dempatraneks  + vy aifaogm saonaan @) oo cceonuonael -
P « Obsahuije zinkfosfat oznim prostredi. o S pololeskly 57 384 g/| 45 min 2 75- 125 pm
55613 « Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC: specifikovan jako jednovrstvy natér Sedy 100 ym
Z)dkatje orie i : pfimo na kov - “Direct to metal”
P g ] - v koroznim QrostFedi definovaném jako
C2 aC3dle CSN EN ISO 12944.
* Primo na kov a @ Vysoce nanasivy jednovrstvy natérovy
° Ob?af]UJ(? Z',nkf?.Sfat systém splfujici poZadavky na nizky -
* Kratké pretiraci intervaly oloesln VOE (e eelhn eeelovi @ Suchy na
Hempathane Fast ¢ Dobry lesk a barevna stalost ~ Pro oc ovyen . dotek: 6,5 m?/I
PR A konstrukci v mirném koroznim prostredi. pololeskly 65 332 g/l 60 - 160 um
Dry 55750 * Vytvrzovany alifatickym isokyanatem ¥ S v S ET i el 12170 ccalh 100 um
¢ Minimalni teplota pro vytvrzeni je -10 °C ousit iako oc)i/kladov’ nebo \i/rchm’ Sedy 20 °C
* Aplikace valeCkem pri pouziti specialnich Eétér J P y
aditiv (napr. Brush Agent 99140) :
« Dobry lesk a barevna stalost @
* Vytvrzovany alifatickym isokyanatem
« Nizky obsah tékavych organickych latek
¢ Vyhovuje normé European Fire Standard P . @ 2
SRS EN 13501-1; classification B-s2, dO. WGl MEAESHT 97 GETENU SRS @R vysoky lesk 64 363 g/l 30 min 163 M/l 4550 ym
55810 « Vyhovuie Network Rail Specification NR/L3/ konstrukei v tezkém koroznim prostredi. 45180 40 ym
CN7item number 7.3.1., jako odolna el
dvoukomponentni vrchni natérova hmota pro
noveé i opravné prace.
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty Protipozarny natéry Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Polyuretany

Hempathane 55930

Hemuthane Enamel
58510

Hempathane TL87/
EG 87480

Hempathane TL87/
RAL 87481

Aditiva do
polyuretant

Hempathane
Accelerator 99070

Vynikajici kryvost

Zdokonalena antirokozni ochrana

Vynikajici lesk a barevna stalost e
QOdolny vici povétrnostnim vlivim,

narazu a odéru

Minimalni teplota pro vytvrzovanije 5 °C
Vytvrzovany alifatickym isokyanatem
Vyhovuje smérnici EU 2004/42/EC:
podkategorie j

Vyborny lesk a barevna stalost @
Snadné cisténi o

Vytvrzovany alifatickym isokyanatem @ @
Dobry lesk a barevna stalost

Vyhovuje German Federal Highway e
Research Institute (BAST),
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87

Vytvrzovany alifatickym isokyanatem @
Dobry lesk a barevna stalost

Vyhovuje German Federal Highway e
Research Institute (BAST),
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87

Urychluje vytvrzovani

Zink-epoxidové zakladni natéry

s technologii Avantguard®

Obsah Rozsah

Obiah tékavych Suchy povrch | Teoreticka tlousfky
susiny suchého

o/ * organickych 20 °C vydatnost o .
o latek VOC natﬁ;r:\vueho

Konecny

Doporucené pouziti Odstin / MTT vzhled

Kvalitni vrchni natér pro ochranu

ocelovych konstrukci v naro¢nych T 11,6 m?/I
koroznich podminkach, kde se vyZaduje RAi69d(¥18 e e 58 400 ¢/ SO Sb um S0560m
stalost lesku.
Vrchni natér s dlouhou Zivotnosti )
ve vodou reditelnych epoxidovych 10(?'90 leskly 48 50 g/I 20 min 1420m i 30-60 um
systémech. i Hm
Vrchni natér pro ocelové konstrukce S50 hedvabny 2% TC 7,1 m?/I
nadrzi a mosfc)ﬂ (D1 20y lesk ’ o1 S (Rel. vihkost éO m A0 =B [
’ modry : H
50%)
o P ~ 37240 1h

Vysoce kvalitni vrchni natér pro ocelovée e o %
konstrukce nadrzi a mostd, vhodny i pro nebeslfy el o 60 380 g/I = elrg 50-80 um
pouziti na pozinkovany povrch ecly) == IRl vl S0

: (RAL 5015) 50%)

Obsah Rozsah

Obiah tékavych Teoreticka tIousfky
susiny suchého

o * organickych vydatnost e =
“ latek VOC natﬁ:r:\vueho

Konecny
vzhled

Doporucené pouziti Odstin / MTT

Pro zrychleni vytvrzovani vrchnich

natérd a emaild jakosti Hempathane za

Gcelem dosazeni rychlejSiho zaschnuti 00000
pro manipulaci a pro zkraceni doby transparentni
zasychani / vytvrzovani tam, kde jsou

natéry citlivé na vihkost.

NA 1 880 g/I NA NA NA

* rozsah hodnot je +1%

Zinksilikaty /

Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny

Alkydy Epoxidy
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Dalsi

Vysoce nanasiva bitumenova
natérova hmota
Fyzikalné zasychajici

6
o

Doporucené pouziti

Pro nenékladnou kratkodobou az
stfednédobou protikorozni ochranu
vnitfnich a venkovnich ocelovych

Odstin / MTT

Konecny

vzhled

Obsah
susiny
% *

Obsah

tékavych
organickych
latek VOC

Suchy povrch
20 °C

Teoreticka
vydatnost

Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

125-200 pm

25-35 um

60 - 100 ym

500 - 1200 uym

doporucena
DFT:
25 um

* rozsah hodnot je +1%
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. . ; . B 5
Hempinol 10220 Sobvalengj_akq matvgrlal S iAo konstrukci, které nejsou vystaveny 1v999,o matny 53 324 g/1 cca10h S
horlavosti, je-li pouzit v predem B e g S Nl cerny 175 um
definovaném natérovém systému. Vice gdoln‘ Stalému mechanioké'mu
informaci naleznete v “Prohlaseni o shodé” namé);lénl’
na strankach www.hempel.com :
¢ Vysoky obsah zinku @ Jednoslozkovy ochranny zakladni natér
- ) ¢ Vysoka molekularni hmotnost na ocel v silné koroznim prostredi %
ngggl Bine FAmer | Rychleschnouci pro opravy pozinkované oceli, natéru ko&og\/séizd‘ matny 33 573 g/l cca 15 min 932 mﬁ{'
¢ Vyhovuje smérnici SSPC-Paint 20, type 2, Galvosil a jinych natérd s vysokym Y H
level 3 obsahem zinku.
o Ruehleseimeus TEEmE fieE a @ Doc¢asna antikorozni ochrana béhem
n;’ bazi SDEGIAINT prvskyFice skladovani a montaze vysokoteplotnich Suchy na
Hempatex E.V. v speciaini pryskyrice. e zafizeni jako jsou potrubi, topné hady 50670 = dotek: 8,2 m%/I
” * Vlyhovuje smérnici svarovaciho testu a S . S o a matny 49 400 g/I A
Primer 19151 DVS 0501. (DAST-Richtlinie 006, 20 um/ a horké ventilacni kanaly. Po zahrati Cerveny 30 min 60 um
A e B A se natérova hmota pomalu rozklada za 20 °C
0.8 mils tloustky suchého natérového filmu) i SR
mirného uvolnovani plynu.
« 7a studena vytvrzovany vinyl a @ Vnitfni natér nadrzi, kde je poZadovana 100%
vyt Y Viny vynikajici odolnost vici chemickym Reaktivni ;
ester/akrylatovy kopolymer €©)  istkam. NelvhodnasT do chemicksho (B&ZnG Ize Suchy na
Hempel's Vinyl Ester  * VyztuZeny sklenénymi viockami S ) VJ _ 11630 _ <. dotek: 1,5 m%/I
o o ) prostredi o pH O az 13. Je vhodny pro S matny na susinu 356 g/l
GF 35910 ¢ Nanasi se v silnych vrstvach inr o P nasedly SR 6 h 650 um
* Vynikajici odolnost v(ic¢i demineralizované poqug v §gr65|vn|ch atmosfervlckycr) premenit 20 °C
vod& a Siroké 3kale rozpoudtadel podminkach a na plochy s moznosti 85%
potfisnéni. obsahu.)
¢ Olejopryskyri¢na, hlinikova, @ @
vicelcelova natérova hmota . P
« Dobra odrazivost svétla e Pro ochranu horkych potruby,
o |Piela R i o e spalinovodl, komin( a dalSich horkych
e ¢ Vyhovuje ¢asti 175.300 podle Code of plochopro dlour)oc_jobe teplo_ty aLe .
Hempel’s Silvium : . . ) 200 °C a hornimi teplotami do 250 °C. 2
Federal Regulations Title 21 - suché potraviny - L o 19000 . 15,2 m?/I
51570 p o SRS Jako vrchni natér do vnéjsiho i vnitfniho 7 leskly 38 505 g/l 1h
* Testovano na nepfitomnost znecistujicich g Py A 5 hlinik 25 um
latek pro naklady obili u Newcastle prost[ed[ promirne a §tredn| kor9zn|
Occupational Health & Hygiene, Velka pros_tredllna oqel & _\/){roblfy A2 i,
Britanie kde je pozadovarl hlml’kovy vzhled
« Vyhovuje smérnici 2004/42/EC: povrchu nebo svételny odraz.
podkategorie i
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard Akrylaty ProtipozZarny natery Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
~
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Dalsi

Jednoslozkovy, anorganicky natér @ @

Vytvrzovanim tvori inertni @ e

polymerovou matrici schopnou

Doporucené pouziti

Pro dlouhodobou ochranu potrubf

Odstin / MTT

Konecny

vzhled

Obsah
susiny
% *

Obsah
tékavych
organickych
latek VOC

Suchy povrch
20 °C

Teoreticka
vydatnost

Rozsah
tloustky
suchého

natérového
filmu

. PR o a dalSich zafizeni s vysokym tepelnym 2 doporucena
Versiline CUI 56990 ~ 0doldvatteplotamazdo 680 °C zatiZenim. Aplikuje se pfimo na ocelovy 20710 matny 74 391 g/l 30 min 2l DFT:
a tepelnym narazovym/cyklickym zménam R h tmaveé Sedy 150 ym
za sucha/vinka. p9vrc|:|. Sp§C|aIne vi/mut ?ro ochranu 150 um
« Vyhovuje NACE SPO198 - 2010, systémy piteel e pee Pl (EUl)
SS-5aCS-6
Cisti¢ pro Stétce, valecky, stiikaci
Hempel’s Tool * Neobsahuje chlorovana rozpoustédla vybaveni a dalSi naradi, které bylo 00000 NA 0 710 g/1 NA NA NA
Cleaner 99610 ¢ Lepsi Cistici vlastnosti nez epoxidova redidla  pouZito pro michani nebo aplikaci transparentni
produktt Hempadur.
* rozsah hodnot je +1%
Zink-epoxidové zakladni natéry Zinksilikaty /
s technologii Avantguard® Akrylaty Protipozarny natéry Silikony a polysiloxany Polyuretany Dalsi RAL / Hempel odstiny
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Obsah
tékavych

Redidla Doporucené pouziti organickych

latek VOC

Hempel’s Thinner

08080/0808C Redidlo sro¢/
gggspgl's Thinner Redidlo 781 g/
ggzg)oel’s Thinner Redidlo 857 g/l
ggrSn?SIS Thinner Redidlo 833 g/l
gg;nggl's Thinner Redidlo 894 g/I
Hempel’s Thinner Redidlo 881 g/l

08880

Poznamka: Udaje, specifikace a doporugeni uvedena v tomto Pfehledu st&Zejnich
natérovych hmot spolednosti Hempel vychazeji z Gdajovych listd vyrobkid a nejsou
s ohledem na ploSné omezeni kompletni. Proto jejich pfesnost, kompletnost nebo
vhodnost pro skuteéné podminky jakkoliv zamysleného pouZiti neni zaruéena

a musi byt stanovena uZivatelem. Vyrobky jsou dodavany a jakakoliv technickéa
pomoc poskytovana v souladu se VSeobecnymi podminkami prodeje, dodavek

a sluZeb spole¢nosti Hempel, neni-li pisemné dohodnuto jinak. Vyrobce

a prodejce neni v Zadném rozsahu nad rémec vy$e uvedeného odpovédny za
Skody, pfima ¢i nepfima poskozeni vyplyvajici ze zde uvedeného ¢&i jinde. Uvedené
(daje podléhaji zmé&nam bez upozornéni a jejich platnost bude automaticky
ukon&ena po tfech letech po vydani.

Aktualni Gdajové listy vyrobkl naleznete na nasich webovych strankach: hempel.cz

Zink-epoxidové zakladni natéry
s technologii Avantguard® Akrylaty Protipozarny natéry

VASE POZNAMKY

Zinksilikaty /
Silikony a polysiloxany

RAL / Hempel odstiny

Alkydy Epoxidy Zinksilikaty

Silikony a polysiloxany /

Polyuretany

Aditiva do polyuretan(
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RAL / Hempel odstiny

RAL 2005 50180 RAL 4005 37050 RAL 6004 41490 RAL 7006 17060 RAL 8002 67020
RAL 2007 57070 RAL 4006 57660 RAL 6005 47050 RAL 7008 17080 RAL 8003 67030
RAL 2008 57080 RAL 4007 57670 RAL 6006 47060 RAL 7009 17100 RAL 8004 61810
RAL 2009 57090 RAL 4008 57680 RAL 6007 47070 RAL 7010 17110 RAL 8007
RAL 2010 57100 RAL 4009 57690 RAL 6008 47080 RAL 7011 17120 RAL 8008
RAL 1005 27050 RAL 2011 57110 RAL 4010 57700 RAL 6009 47090 RAL 7012 10270 RAL 8011
RAL 2012 57120 RAL 4012 38120 RAL 6010 40220 RAL 7013 17530 RAL 8012
RAL 1007 27070 RAL 2013 59130 RAL 5000 37000 RAL 6011 40840 RAL 7015 10380 RAL 8014
RAL 1011 27110 RAL 3000 50170 RAL 5001 37020 RAL 6012 47120 RAL 7016 10520 RAL 8015
RAL 3001 57150 RAL 5002 30170 RAL 6013 41130 RAL 7021 17210 RAL 8016
RAL 1013 17130 RAL 3002 50740 RAL 5003 37030 RAL 6014 47140 RAL 7022 17220 RAL 8017
RAL 3003 51710 RAL 5004 37040 RAL 6015 47150 RAL 7023 13230 RAL 8019
RAL 3004 50100 RAL 5005 37150 RAL 6016 47160 RAL 7024 17240 RAL 8022
RAL 3005 51800 RAL 5007 30570 RAL 6017 42600 RAL 7026 17260 RAL 8023
RAL 3007 57370 RAL 5008 32080 RAL 6018 42170 RAL 7030 17300 RAL 8024
RAL 3009 53090 RAL 5009 32090 RAL 7031 17310 RAL 8025
RAL 1019 27190 RAL 3011 57310 RAL 5010 30180 RAL 6020 47200 RAL 7032 11320 RAL 8028
RAL 1020 27200 RAL 3012 57320 RAL 5011 37110 RAL 6021 47210 RAL 7033 17330 RAL | L

RAL 3013 57330 RAL 5012 35120 RAL 6022 47220 RAL 7034 17340 RAL 9002
RAL 3014 57340 RAL 5013 33930 RAL 6024 47240 RAL 7085 11150 RAL 9003
RAL 1024 27240 RAL 3015 57350 RAL 5014 37140 RAL 6025 47250 RAL 703 11730 RAL 9004 17940
RAL 3016 57460 RAL 5015 37240 RAL 6026 47260 RAL 7037 11370 RAL 9005 19990
RAL 1027 27270 RAL 3017 57470 RAL 5017 37170 RAL 6027 47270 RAL 7038 17380
RAL 3018 57480 RAL 5018 45180 RAL 6028 47280 RAL 7039 17390 RAL 9007 19870
RAL 1032 27320 RAL 3020 57200 RAL 5019 30350 RAL 6029 47290 RAL 7040 17700 RAL 9040 1OL70
RAL 3022 57520 RAL 5020 45200 RAL 6032 47320 RAL 7042 17720 RAL 9011 17910
RAL 1034 27340 RAL 3024 57540 RAL 5021 40210 RAL 6033 47330 RAL 7043 17730 RAL 9016 917760
RAL 1035 19350 RAL 3026 50090 RAL 5022 37220 RAL 6034 47340 RAL 9017 17970
RAL 1037 27370 RAL 3027 57570 RAL 5023 37230 RAL 7000 10390 RAL 7045 17750
RAL 2000 22120 RAL 3031 57410 RAL 5024 37440 RAL 7001 10400 RAL 7046 17860 RAL 9022 19360
RAL 2001 50060 RAL 4001 37010 RAL 6000 46000 RAL 7002 17020 RAL 7047 417770 RAL 9023 19230
RAL 2002 57020 RAL 4002 57620 RAL 6001 40050 RAL 7003 17030 RAL 7048 17480
RAL 2003 57030 RAL 4003 57630 RAL 6002 47020 RAL 7004 17160 RAL 8000 67000
RAL 2004 50190 RAL 4004 57640 RAL 6003 47030 RAL 7005 17040 RAL 8001 67010

Pozn.: Odstiny zobrazené v tomto materialu jsou pouze priblizné mj. z divodu riznych technologii tisku. Spole¢nost Hempel nepfebira odpovédnost za pfipadné odchylky.
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Polyuretany Aditiva do polyuretanu







hempel.cz

0Od roku 1915 je spoleénost Hempel prednim celosvétovym
specialistou na trhu s natérovymi hmotami, kterymi

chrani majetek svych zakaznikl a inspiruje svét

kolem néas. V soucasnosti nase spolecnost Cita pres

5 500 zaméstnancu v 80 zemich svéta, ve kterych
dodavame provérené natérové systémy pro primysl, lodé,
kontejnery, jachty, ale také dekorativni natéry. Do skupiny
Hempel patfi mnohé znamé znacky jako Crown Paints,
Schaepman a Jones-Blair.

Jsme hrdi, Ze vlastnikem spolec¢nosti Hempel je Nadace
Hempel, kterad podporuje kulturni, humanitarni a védecké
projekty po celém svété.

Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Bohunicka 133/50

619 00 Brno

Ceska republika

Tel: +420 545 423 611
Email: general.cz@hempel.com
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